Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Fragen und Antworten zum Vakuum-Druck-Impréagnieren von Holz

Frage: In welchen Farben kdnnen Sie imprégnieren ?

Antwort:  griin und braun
grun ist an sich keine Farbe, sondern das Kupfer, das oxidiert.
Braun ist ein Farbzusatz

Wichtig wenn man Uber Farbe spricht:
Es handelt sich nicht um einen Anstrich mit einheitlichem Farbton.

Die Holzstrukturen bleiben erhalten und je nach Jahrringlage und Holzstruktur ist
die Aufnahme von Flissigkeit starker oder schwéacher. Also eine Patina
insbesondere bei BRAUN.

Einfach ausgedriickt Jahrringe ober Strukturen die mehr aufnehmen sind starker
gefarbt.

Frage: Halt die Farbe Uber Jahrzehnte ?
Antwort:  Der Schutz fur das Holz ist der gewlinschte Langzeitschutz.

Die Farbe grin verblasst mit den Jahren und das Holz bekommt seinen Naturton
(wie z. B. Leitungsmasten).

Bei braun wittert die Farbe wie eine Lasur ab. Dadurch ist es moglich, dass das
grin von Kupfer tber einige Jahre leicht durchschimmert. Je nach Aufnahme und
Struktur der einzelnen Bretter kann dies mehr oder weniger hervortreten.

Ein grobjéhriges Brett mit
Liegenden Jahrringen nimmt

] wesentlich mehr auf....

...als ein feinjahriges Brett
mit stehenden Jahrringen.

Frage: Welche Holzarten lassen sich gut impragnieren ?

Antwort:  Flr den Aussenverbau eignen sich besonders Kiefer (auch Dahle oder Féhre ge-
nannt). Das Splintholz lasst sich annahernd voll imprégnieren.
Sehr gut eignet sich auch Weisstanne , die ebenfalls je nach Holzstruktur und
Jahrringlage sehr gut zu impréagnieren ist.
Fichte nimmt weniger auf, jedoch genligend fir Fassaden usw.
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Frage:

Antwort:

Frage

Antwort:

Frage:

Antwort:

Frage:

Also Fichte Schnittholz kann Nicht voll impragniert werden ?

Sicher nicht, die Eindringtiefe ist normalerweise 3 - 8 mm, jedoch sind Risse und
"Schadjahre” gut geschutzt.

Heisst das, dass natirlich z&hes Holz weniger Schutzmittel aufnimmt ?

Ja, dagegen ist rasch gewachsenes Holz oder Holz mit schlechteren Strukturen
sehr aufnahmefahig.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Holz nach der Impragnierung
entweder von Natur oder durch Schutzmittel sozusagen gleichmassig geschiitzt
ist.

Kann man impragniertes Holz gut zuschneiden und hobeln ?
Kbnnen ja, aber dadurch wird die bestgeschiitzte Holzschicht entfernt, was
schlecht ist. Zudem entstehen Spéane, die wegen der Impragnierung in der

Weiterverarbeitung (Platten usw.) nicht erwiinscht sind.

Empfehlung: Schneiden Sie das Holz fertig zu - mit Profilen, Zapfen und Léchern
- so ist das Holz an den extremen Stellen voll geschtzt

Beispiel:

A
o000

Wichtig:

Bitte denken Sie daran, dass durch die Flissigkeitsaufnahme das Holz wachst
und beim austrocknen nur langsam und meistens nicht vollumféanglich auf das
entsprechende Trockenmass zurlckfallt.

Kann frisch gefalltes und sogenanntes griines Holz vakuum-

druckimpragniert wer- den ?

Antwort:

Das Holz sollte grundséatzlich unter dem Fasenséttigungspunkt, d. h. unter 25 %
Holzfeuchte trocken sein. Dadurch ist die Gewahr, dass die Rissbildung (auch
wenn kaum sichtbar) stattgefunden hat, und dass die Holzzellen zur
Ldsungsaufnahme bereit sind.
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Frage: Wie lange dauert die Impragnierung ?
Antwort:  Der Prozess dauert ca. 5 - 12 Stunden, je nach Holzart und Dimension.

KDS chromfrei impragniertes Holz kann drei Tage nach der Impragnierung weiter
verwendet werden.

Sehr wichtig: CCO impragniertes Holz wird bei uns unter Dach und spater
abgedeckt gelagert. Die Fixierzeit dauert je nach Temperaturen z. B. im Sommer
ca. 20 Tage, in der Ubergangszeit 30 Tage. Frosttage, d. h. wenn das Holz
gefroren ist, zéhlen nicht. Wahrend dieser Zeit muss das Holz, wenn friher bei
uns abgeholt, unter Dach gelagert werden.

Frage: Wie viele Jahre garantieren Sie fur vakuum-druckimpragniertes Holz ?

Antwort:  Die Erfahrung tber rund 100 Jahre beweist, dass das Holz im Erdverbau 4 - 6
Mal
langer halt als unimpragniertes.
Garantien fur Ihre Enkel ware zu aufwendig und administrativ in keinem
Verhaltnis zur Auftragssumme oder Material.

Frage: Wie giftig ist dieser Holzschutz ?

Antwort:  Sobald das Holz ausfixiert und die Oberflache trocken ist, geht vom Holzschutz bei
normaler Nutzung keine Gefahr aus. Selbstverstandlich sollte das Holz, das in
Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt nicht impragniert werden.

Frage Entsorgung, resp. spatere Verwendung des impragnierten Holzes

Antwort:  Entsorgung des Materials nach Jahrzehnten ist wie auf dem Prospekt problemlos
in Grossfeuerungs- und Warme-Kraft-Kopplungsanlagen.

Frage: Sie bieten zwei verschiedene Holzschutzmittel an.
Was ist chromfrei, und was das andere?

Antwort:  Impralit-KDS ist ein chromfreies, modernes Produkt, das in den néachsten Jahren
bei
Schnittholz das altere, berihmte Impralit-CCO abldésen wird.

Frage: Chromfrei fur alles Holz, das nicht Erdkontakt hat. Warum, was ist der
Vorteil ?

Antwort:  Die chromfreie Impragnierung bietet drei wesentliche Vorteile:

1. Die Fixierung der Schutzmittel in den Holzzellen ist bereits nach drei Tagen
erfolgt.
2. chromfrei (frei von Chrom)
3. Es entsteht ein gleichmassiger heller Griinton, unabhangig von der
Sonnenbestrahlung.
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Frage: Warum kann chromfrei fiir Pfahle usw. nicht verwendet werden ?

Antwort:  Impralit-KDS kann sowohl auch fuir Holz im Erdkontakt eingesetzt werden. Dies
ge-
schieht in anderen Landern wie Deutschland und Osterreich auch bereits seit
Jahren. In der Schweiz laufen zur Zeit die Prifungen fur die Lignum - Zulassung
fur Erdkontakt

Frage: Kann ich chromfrei impragniertes Holz nach drei Tagen am Bau verwenden
5

Antwort:  Ja
Aber beachten Sie, dass das Holz durch Flissigkeitsaufnahme
Massveranderungen aufweist. Kontrollieren sie die Masshaltigkeit vor und nach
der Impragnierung und treffen Sie entsprechende Vorkehrungen

Frage: Kann ich chromfrei impragniertes Holz nach drei Tagen in der
Trockenkammer nachtrocknen ?

Antwort:  Ja
Frage: Wie kann ich das Holz anliefern ?

Antwort:  z. B. Pfahle auf Paletten oder in Barellen.
Lose angeliefertes Material kénnen Sie bei uns im Werk auf, bzw. in
entsprechende Barellen und Paletten aufschichten.
Bretter z. B. liefern Sie am bestens in Paketen an max. 1,00 x 1,00 m, fur
chromfrei max. 1,20 x 1,20 m.
Bauholz und zugeschnittene Teile so gut wie mdglich aufgeschichtet und
gebunden.

Frage: Wie kontrollieren Sie die Impragnierung ?

Antwort:  Unsere beiden Anlagen sind mit dem neusten Computer -
Ueberwachungssystem
ausgerustet.
Alle Prozesse und Prozesszeiten werden genau erfasst und registriert sowie
Protokolle ausgedruckt.
Die Impragnierlésung wird periodisch von unserem Fachpersonal geprdift.
Monatlich wird die Losung auch im Labor der Firma Rtgers Organics tberprift.

Frage: Warum ist das Impréagnieren in der Farbe BRAUN teurer ?
Antwort:  Weil fiir das braune Impragnieren ein Zusatzprodukt mit Tiefenwirkung nétig ist.
Frage: Kann vakuum-druckimpréagniertes Holz spater nachbehandelt werden ?

Antwort  Ja, das Holz kann jederzeit wenn gewlinscht nachbehandelt werden. Der Holz-
schutz bleibt erhalten
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Holzschutzmittel fur Stalle, Milchkammern und Futterlager

Nach Art. 22 der Stoffverordnung bedirfen Holzschutzmittel einer Zulassungsbewilligung.
Bewilligungsbehorde ist das BUWAL. Holzschutzmittel, die fur Stalle, Milchkammern und
Futterlager vorgesehen sind, erfordern die Zustimmung der FAT (Eidg. Forschungsanstalt fur
Agrarwirtschaft und Landtechnik).

Auflagen nach Anwendungsbereich

A. Fir die Anwendung in Stallen, Milchkammern und Futterlager zugelassene
Holzschutzmittel

Die bewilligten Holzschutzmittel fur Stalle, Milchkammer und Futterlager sind je nach Produkt
mit einer der folgenden beiden Auflagen versehen:

Auflage 1 Keine Holzteile behandeln, die von landwirtschaftlichen Nutztieren
abgeleckt oder
benagt werden. Kein direkter Kontakt der behandelten Flachen oder
Lebensmitteln.

Im Tierbereich mit intensiver Leck- oder Nagegelegenheit sind keine Holzschutzmittel
zugelassen.

Beispiele:

- Boxen- und Buchtenabtrennungen und Wandverkleidungen im Kopfbereich
- Futterkrippen, Fressgitter, Heuraufen.

Holzschutzmittel mit der Auflage 1 sind demnach zugelassen fir folgende
Anwendungsbereiche:

— Boxen- und Buchtenabtrennungen sowie Wandverkleidungen im Mist- und
Gullenkontaktbereich.

— Lagerraume fur Silage, Heu, Futtergetreide, Stroh

— Tragelemente der Gebaudekonstruktion, Stlitzen usw.

— Tilren und Tore

— Melkstande

— Decken

— Dachkonstruktionen

— Milchkammern
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Auflage 2 Kein direkter Kontakt der behandelten Flachen mit Lebensmitteln,
Futtermitteln und
landwirtschaftlichen Nutztieren.

Holzschutzmittel mit der Auflage 2 sind zugelassen fir:

— Decken

Dachkonstruktionen

— Tragelemente der Gebaudekonstruktion, sofern verkleidet
Milchkammern

B. Fur die Anwendung in Stallen, Milchkammern und Futterlager nicht zugelassene
Holzschutz-
mittel

Holzschutzmittel, die fur Stalle, Milchkammern und Futterlager nicht zugelassen sind, werden
mit folgenden Auflagen versehen.

Auflage 3 Darf nicht zur Behandlung von Raumen angewendet werden, in denen
Lebens-

oder Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt oder verkauft werden.
Auflage 4 Nicht verwenden in Stéllen, Milchkammern und Futterlagern.
Holzschutzmittel mit der Auflage 3 oder 4 sind nur zugelassen fir Aussenanstriche oder fur
R&aume, in denen sich keine Tiere aufhalten und keine Futtermittel aufbewahrt oder
zwischengelagert werden.
Beispiele:

- Aussenanstriche, bewittert oder unbewittert
- Garagen, Maschinenremisen

Fur diese Anwendungsbereiche sind alle von BUWAL bewilligten Holzschutzmittel
zugelassen.

C. Fur die Anwendung bei Garfuttersilos zugelassenen Holzschutzmittel

Auflage 5 Fur Garfuttersilos aus Holz nur im Kesseldruckverfahren verwenden
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Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk bq Ih

Wirksamkeit

Alle vom BUWAL beuwilligten Produkte sind auf ihre Umweltvertraglichkeit und Wirksamkeit
geprift.

Die mit dem Prifzeichen den LIGNUM versehenden Produkte sind von der Lignum -
Bewertungskommission auf ihre Eignung und Anwendung hin qualifiziert.

Ausschnitt aus dem Verzeichnis der bewilligten Holzschutzmittel fur Stélle, Milchkammern
und Futterlager

Produktename Firma LIGNUM - Prifzeichen

Impralit CCO flissig + KDS MGB Oensingen B,E, Iv, P, W

LIGNUM - Prifzeichen und lIhre Bedeutung:
B wirkt vorbeugend gegen Blauepilze an Bauholz
E wirkt vorbeugend gegen Braun-, Weiss- und Moderféaule erregende Pilze in und an

holz, welches extremer Feuchte - Beanspruchung ausgesetzt ist (in stindigem Erd-
oder Wasserkontakt)

Iv  wirkt vorbeugend gegen holzzerstérende Insekten und Bauholz (Angabe der gepriften
Insektenart: (Hausbock, Nagekéfer, Splintholzkéfer)

P wirkt vorbeugend gegen holzzerstérende, Braunfaule erregende Pilze in Bauholz
(Zusatzangabe, falls auch wirksam gegen Weissfaule erregende Pilze)

W  geeignet fur Bauholz, das der Witterung ausgesetzt ist, jedoch nicht in stdandigem Erd-
oder Wasserkontakt steht.

Balz Holz AG Telefon: 034 409 02 01 MwSt. Nr.: 430 539 . ’7
Industrie Obermatt Telefax: 034 409 02 45 Postcheck: Kto. 30-616387-2 Seite
CH-3550 Langnau i. E. e-mail: info@balz-holz.ch Homepage: www.balz-holz.ch



