Holzverarbeitungs- und Impragnierwerk

Technische Detailinformationen Vakuum-Druckimpragnierung

Impragniersysteme

Impragniersystem CCO Impragniersystem KDS chromfrei

- Schutzklasse [ 4 ] - Schutzklasse [ 3-4]

- Geeignet fur Fassaden, Spielplatze,
Gartenzaune, Schutzwande, Bootsstege

- Vorziglicher Schutz gegen Faulnis, Pilze und - Vorziglicher Schutz gegen Faulnis, Pilze und
Holzschadlinge Holzschadlinge ohne Chrom

- Fur Erdkontakt geeignet

Holzarten
Offenporige Holzarten lassen sich am besten impragnieren, wie zum Beispiel:

- Buche

- Ulme

- Fohre (Kiefer) Splint
Weisstanne

Schwer impragnierbare Holzarten sind:

- Fichte (Rottanne)
- Larche
- Eiche

Holzfeuchtigkeit

Die besten Resultate wurden erzielt bei einer Holzfeuchtigkeit unter dem
Fasersattigungspunkt (Fichte / Tanne ~ 25 %). Sehr trockenes Holz lasst sich schwer
impragnieren, da die Holzzellen verschlossen und ausgetrocknet sind (siehe Phanomen eines
trockenen Schwammes). Die Rissbildung vor dem Impragnieren ist erwinscht, damit diese
auch geschutzt werden.

Bearbeitungsstufe

Um einen optimalen Schutz zu erreichen, empfiehlt es sich, das Holz vor dem Impragnieren
zuzuschneiden. Bohrungen und Kahlungen werden rundum geschutzt.

Qualitat des Holzes

Beachten Sie, dass nur gesundes Holz verarbeitet wird. Rotstreifiges und verblautes Holz kann
nicht optimal geschutzt werden. Bei dem rotstreifigen Holz beginnt bereits die Faulnis, vom
Blaupilz bereits befallenes Holz ist schwer impragnierbar.
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Farbgebung und deren Langzeitverhalten

KDS griun: Ist in relativ kurzer Zeit naturgrau, der Holzschutz bleibt jedoch vollumfang-
lich bestehen.

KDS braun: Bei starker UV-Bestrahlung Aufhellung und nach Jahren in einen Grauton
Ubergehend, Holzschutz bleibt jedoch vollumfanglich bestehen.

CCO grin: Bei sofortiger Aussetzung an die UV-Strahlen ist das Grin relativ intensiv,
geht jedoch mit den Jahren in einen Grauton Uber. Holz das langere Zeit im
Schatten gelagert wird (Bretter sauber, schonseitig gestapelt), ergibt ein
sattes Olivgrin.

CCO braun: Durch UV-Strahlung kann in der ersten Zeit (Jahre) das Grin (Kupferoxyda-
tion) leicht durchschimmern. Spater entwickelt sich ein dunkler Braunton.

Der Prozess

Durch Vakuum-Druck-Impragnierung werden die Holzzellen gegen Faulnis und Holzschad-
linge dauerhaft geschutzt. Vakuum entzieht den Holzzellen die Luft, durch Druck wird der
entstandene Hohlraum mit Schutzmittel gefullt. Durch dieses Verfahren dringt der Wirkstoff tief
in das Holz ein. Auch die feinsten Risse und Spalten werden geschutzt.

Die verschiedenen Holzstrukturen sind unterschiedlich in der Aufnahme der Impragnierlésung,
somit lasst sich ein sehr feinjahriges Holz schwer impragnieren. Eine grobjahrige Holzstruktur
nimmt eine gréssere Menge an Impragnierldsung auf.

Unsere Philosophie

Wir sind darauf bedacht, hochste Qualitat zu liefern. Wir halten nicht nur die Mindestein-
bringmenge gemass Norm ein, sondern verlangern den Prozess bis auch die schwer imprag-
nierbaren Zellen Lésung aufgenommen haben. Durch diese spezielle Qualitat verlangern Sie
die Lebensdauer lhrer Bauwerke um Jahre!
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